	МЕДНЫЙ ПРОКАТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Лист, полоса
	0,4 – 12,0
	М1 -  М3
	м, птв, тв
	495-92

	
	3,0 – 25,0
	
	г/к
	495-92

	Аноды
	2,0 – 10,0
	М1, АМФ
	х/к
	767-91

	
	5,0 – 15,0
	
	г/к
	

	Ленты
	0,05(2,0)*10(600)
	М1 -  М3
	м, птв, тв
	1173-93

	Шина
	4(30,0)*16(120,0)
	М1 -  М3
	м, тв
	434-78

	Пруток
	3,0 – 50,0
	М1 -  М3
	м, птв,  тв
	1535-91

	
	20,0 – 150,0
	
	пресс
	1535-91

	
	5,0 – 50,0
	МОБ
	тв
	10988-75

	
	14,0 – 170,0
	
	пресс.
	

	Проволока
	0,2 – 10,0
	М1 - М3
	м, тв
	2112-91

	Проволока медная крешерная
	3,0 - 10,0
	МОБ
	-
	4752-79

	Чушка
	370*215*30
	МФ9,  МФ10 
	-
	1515-81

	Труба
	3,0(360)*0,8(10)
	М1 -  М3 
	м, тв, птв
	617-90

	
	30(280)*5,0(30)
	
	пресс.
	

	Трубки тонкостенные
	1,5(28,0)*0,15(0,7)
	М1 -  М3 
	м, тв
	11383-75

	Трубки капилярные
	1,2(2,5)*0,35(0,6)
	М1 - М3
	м, тв
	2624-77





	
ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Лист, полоса
	0,4 – 12,0
	Л63
	м, птв, тв
	931-90

	
	5,0 – 25,0
	
	г/к
	931-90

	
	1,0 – 12,0
	ЛС59-1
	м, птв, тв
	931-90

	
	5,0 – 25,0
	
	г/к
	931-90

	Лента
	0,05 – 2,0
	Л63
	м, птв, тв
	2208-91

	
	0,1 - 2,0
	ЛС59-1
	м, тв
	2208-91

	Пруток круглый

	3,0 – 50,0
	Л63
	м, птв,  тв
	2060-90

	
	10,0 – 160,0
	
	пресс.
	

	
	160,0 – 250,0
	
	литые
	15527-70

	Пруток круглый
	30,0 – 50,0
	ЛС59-1
	 м, птв,  тв
	2060-90

	
	10,0 – 160,0
	
	пресс.
	

	
	160,0 – 250,0
	
	литые
	15527-70

	Шестигранник
	5,0 – 50,0
	Л63, ЛС59-1
	м, птв,  тв
	2060-90

	
	22,0-100,0
	Л63, ЛС59-1
	пресс
	2060-90

	Проволока
	0,1 – 12,0
	Л63
	м, птв,  тв
	1066-93

	
	0,8 – 12,0
	ЛС59-1
	м, птв,  тв
	1066-93

	Трубы
	3,0(100,0)*0,5(10,0)
	Л68, Л63
	м, птв
	494-90

	
	21,0(195)*1,5(42,5)
	Л63, ЛС59-1
	пресс
	494-90

	Трубы тонкостенные
	1,5(20)*0,15(0,75)
	Л68, Л63
	м , тв
	11383-75

	Трубки капиллярные
	1,2(2,5)*0,35(0,9)
	Л96, Л63
	м, тв
	2624-77

	Трубы для теплообменников
	10,0(50)*0,8(3,0)
	Л68,

 
	птв, м
	21646-76

	
	
	Л75-мк
	птв, м
	51573-2000

	Чушка


	-
	ЛК, ЛК1
	-
	1020-97

	
	
	ЛС
	-
	1020-97

	
	
	ЛСд
	-
	1020-97

	
	
	ЛМцС, ЛМцЖ
	-
	1020-97





	БРОНЗОВЫЙ  ПРОКАТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка 
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Пруток
	30,0 – 200,0
	БрОЦС 5-5-5
	кат.
	24301-93

	
	60,0 – 400,0
	БрОЦС 5-5-5
	лит. мех.обр.
	613-79

	
	5,0 – 40,0
	БрОЦ 4-3
	тян. 
	6511-60

	
	42,0 – 120
	
	пресс.
	

	
	16,0 – 160,0
	БрАЖ 9-4
	 пресс.
	1628-78

	
	60,0 – 400,0
	БрАЖ 9-3
	лит. мех. обр
	493-79

	
	20,0 – 160,0
	БрАЖН 10-4-4
	 пресс.
	1628-78

	
	16,0 – 160,0
	БрАЖМц 10-3-1.5
	пресс.
	1628-78

	
	5,0 – 40,0
	БрАМц 9-2
	птв
	1628-78

	
	25,0 – 120,0
	
	пресс
	

	
	5,0 – 41,0
	БрКМц 3-1
	тв
	1628-78

	
	30,0 – 100,0
	
	кат
	

	
	30,0 - 120,0
	
	пресс
	

	
	5,0 - 40.0
	БрБ2
	тв,  м
	15835-70

	
	42.0 - 100.0
	
	пресс
	

	
	5.0 - 20.0
	БрОФ 6.5-0.15
	м, тв, птв
	10025-78

	
	20.0 - 110.0
	
	пресс
	

	
	16.0 - 40.0
	БрОФ 7-0.2
	м, тв, птв
	

	
	40.0 - 95.0
	
	пресс
	

	Проволока
	0.1 - 12
	БрОЦ 4-3
	тв
	5221-77

	
	0.06 – 12.0
	БрБ2
	тв, м
	15834-77

	
	2,0 – 10,0
	БрОФ 6.5-0.15
	тв, м
	48-21-95-72

	
	2.0 – 10.0
	БрАМц 9-2
	тв, м
	48-21-95-72

	
	0,1-10,0
	БрКМц 3-1
	тв
	5222-72

	Лента
	0,02 – 6,0
	 БрБ2
	м, тв 
	1789-70 

	Трубы
	42(280)*5(60)


	БрАЖМц10-3-1.5, 

 БрАЖН 10-4-4,
	пресс
	1208-90

	Втулки
	50(500)*40(490)
	БрОЦС 5-6-5 БрАЖ10-3
	лит. мех. обр
	613-79

	Чушки
	-
	БрОЦС 5-6-5
	-
	614-73

	
	
	 БрАЖ 10-3,
	
	17328-78

	Пруток
	8,0 - 40,0
	БрХ1
	тв
	48-21-408-86

	Пруток
	45,.0 - 190,0
	БрХ1
	прес
	48-21-408-86





	
АЛЮМИНИЙ, ДЮРАЛЬ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Лист
	5,0 - 10,5
	А0, А5, А6, А7, АД,

АД1, АД0

,АД00

АМГ2, АМГ3 АМГ5, АМГ6 , АМЦ
	без термообработки
	21631-76

	
	0,5 - 10,5
	А0, А5, А6, А7, АД,

АД1, АД0, АД00

АМГ2, АМГ3 АМГ5, АМГ6 , АМЦ
	м
	

	
	0,7 - 4,5
	А0, А5, А6, А7, АД,

АД1, АД0

АД00

АМЦ, АМГ2, АМГ3
	н2
	

	
	0,3 - 4,0
	А0, А5, А6, А7, АД

,АД1, АД0,

АД00

АМЦ, АМГ2,
	н
	

	
	0,5 - 10,5
	Д16
	 м
	

	
	0,5 - 10,5
	Д16
	т
	

	
	5,0 - 10,5
	Д16
	без термообработки
	

	Плиты
	11- 200
	А0, А5, А6, А7
	без термообработки
	17232-99 

	
	
	Амц, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6
	
	

	
	
	Д1, Д16 ,В95
	
	

	Пруток
	5,0 – 350,0
	Амц
	-
	21488-97

	
	5,0 – 400,0
	АМг2,АМг3,

АМг5,АМг6
	-
	

	
	5,0 – 300,0
	АК4, АК6
	-
	

	
	5,0 – 100,0
	Д1, Д16, В95
	т
	

	
	5,0 – 400,0
	Д1, Д16, В95
	без термообработки
	

	Шестигранник
	7 – 90
	Амц, АМг2, АМг3

,АМг5, АМг6
	-
	21488-97

	
	
	Д1, Д16, В95
	
	

	Проволока
	0,8 - 12,5
	Амц, АМг2, АМг3,

АМг5, АМг6
	тян,пресс
	14838-78

	
	
	Д1, Д16, В95
	
	

	
	
	СвА99, СвА5,

 СвАМц, СвАМг5  , СвАМг6, СвАК5,

СвАК10
	
	7871-75

	Чушка
	-
	АК5М2, АК5М7 ,АК7, АК9М2, АК9, А0, А6, АК12, АК12ч, АК12пч, АК12оч, А9, А99
	-
	1583-93  11069-74





	МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Прутки нейзильбер
	6,0-30,0
	МНЦ 15-20
	тв. м
	48-21-84-72

	
	32,0-50,0
	
	-
	

	Прутки монель
	5,0-40,0
	НМЖМц 28-2,5-1,5
	тв. м
	1525-91 

	
	35,0-70,0
	
	-
	

	
	75,0 - 90,0
	
	-
	48-21-145-72

	
	100,0 - 140,0
	
	-
	

	Проволока алюмель
	0,2 - 5,0
	НМцАК 2-2-1
	м
	1790-77 

	Проволока хромель
	0,2 - 5,0
	НХ 9,5
	м
	1790-77 

	Проволока копель
	0,2 - 5,0
	МНМц 43-0,5
	м
	1790-77 

	Проволока нейзильбер
	0,1 - 5,0
	МНЦ 15-20
	м. тв. птв
	5220-78

	Полосы
	0,5 - 2,5
	
	м. тв.
	5063-97

	
	2,5 - 10,0
	
	тв.
	

	Листы, полосы никелевые
	5(20)*10(600)
	НП1, НП2, НП3, НП4
	г/к 
	6235-91

	Аноды никелевые
	4,0 - 12,0
	НПА1, НПА2
	г/к
	2132-90


	ВОЛЬФРАМ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ 

	Пруток
	1,0 – 10,0
	ВА, ВЛ
	-
	48-19-27-88

	Пруток
	5,0 – 80,0
	
	
	

	Проволока
	Согл.ГОСТ
	ВА, ВЛ
	 -
	48-19-27-88


	НИХРОМ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Лента
	-
	Х15Н60
	-
	12766.5-90

	
	-
	Х20Н80
	
	

	Проволока
	0.1-10
	Х15Н60
	-
	8803-89

	
	0.1-10
	Х20Н80
	
	





	ЦИНК

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Аноды
	5,0-20,0
	Ц0, Ц1, Ц2
	г/к
	1180-91

	лист
	0,15-6,0
	
	х/к
	598-90

	плиты
	12,0-30,0
	
	г/к
	1150-72

	Проволока
	0,15-3,2
	 Ц1
	х/к
	13073-77

	Чушка
	-
	ЦАМ 4-1
	-
	19424-77

	
	
	Ц0,Ц1,Ц2
	
	3640-94


	ПРИПОЙ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Пруток
	8,0-12,0

	ПОС30; ПОС-СУ30-0,5(0,2)
	-
	21931-76

	
	
	ПОС40; ПОС-СУ40-0,5(0,2)
	-
	

	
	
	ПОС61; ПОС-СУ61-0,5(0,2)
	-
	

	Проволока
	0,4-7,0

	ПОС30; ПОС-СУ30-0,5(0,2)
	-
	

	
	
	ПОС40; ПОС-СУ40-0,5(0,2)
	-
	

	
	
	ПОС61; ПОС-СУ61-0,5(0,2)
	-
	


	ОЛОВО

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ 

	Пруток
	5.0-12.0
	О1, О1пч
	-
	860-75

	Аноды
	-
	О1, О2
	-
	

	Чушка
	-
	О1, О1пч
	-
	


	СВИНЕЦ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ 

	Лист, рулон
	0,2-15,0
	 С1, С2, С3
	х/к
	9559-89

	Чушка
	-
	 С1, С2, С3
	-
	3778-77


	БАББИТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ 

	Чушка
	-
	Б-88, Б-83 ,Б-16,

БС-6, БК-2, БК3Ш
	-
	1320-74


	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Лист
	0,7 - 1,5
	12Х18Н10Т; 12Х18Н9Т*
	х/к
	19904–90

	
	1,5 - 50,00
	
	г/к
	19903–74

	Лента
	0,1(1,5)380(400)
	
	х/к
	19903–74

	Пруток
	8,0 - 350,0
	
	г/к
	2590-88

	Пруток калиброванный
	3.0-10.0
	
	х/к
	5949-75

	Проволока
	0,2 - 7,5
	
	-
	18143-72

	*Возможны поставки нержавеющей стали других марок.


	ТИТАНОВЫЙ ПРОКАТ

	Наименование
	Размер (мм)
	Марка сплава
	Состояние
	ГОСТ, ТУ

	Пруток
	10,0 - 150,0
	ВТ1-00, ВТ1-0
	г/к
	26492-85

	Лист
	0,3  - 10,5
	ВТ1-0
	-
	22178-76

	Плита
	11,0 – 150,0
	ВТ1-0
	-
	23755-79

	Проволока
	1,0 - 7,0
	ВТ1-00св
	-
	27265-87


